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Technicky list 110

Technicky list plati pro
vyrobky

charBIT® ELAST G 5S40, ELAST G S40
charBIT® ELAST G $40 HQ, ELAST G S40 HQ

Popis vyrobku

Natavitelné asfaltové pasy z modifikovaného asfaltu SBS jsou pdsy s nenasdkavou
nosnou vlozkou ze skelné tkaniny, opatifenou oboustrannou kryci vrstvou z
modifikovaného asfaltu SBS a separacni vrstvou, tvorenou lehce tavitelnou folii na
strané spodni a jemnozrnnym mineralnim posypem na strané horni. Typy pasd bez
indexu HQ jsou s ohebnosti do teploty -15°C, pasy s indexem HQ s ohebnosti do -

25°C.

Vrstevni skladba vyrobku

povrch horni
kryci vrstva
nosnd vlozka
kryci vrstva

povrch spodni

jemnozrnny minerdini posyp
modifikovany asfalt

skelnd tkanina

modifikovany asfalt

tavitelna folie

Provedeni a oznaceni vyrobku

Pasy se vyrabi s nosnou vlozkou ze skelné tkaniny v rolich o Siti 1 m a délce

7,5 m. Tloustka pasu je 4,0£0,2mm.

Dle urceni spada do
zkusebnich norem

EN 13969 jako izolace proti tlakové vodé

EN 13707 jako podkladni + mezivrstva pro hydroizolaci stfech

Typy vyrobki vyrabénych dle TL 110 jsou podrobovany testlim vlastnosti v rozsahu a ¢etnosti pfesné
danych ve vyse uvedenych normach

Vsechna méfidla pouZivand k méreni, dle niZze uvedenych norem, jsou fizena internimi predpisy.

Technické parametry zkguska dle poznémka| jednotka charBIT® | charBIT® ELAST
CSN EN ELAST G S40 G S40 HQ

Rozméry délka 1848-1 m min. uddvana délka

Sitka 1848-1 m 1,00m +0,8%

primost 1848-1 mm max. 20 mm/10 m délky
Zjevné vady 1850-1 - bez vad
Tloustka 1849-1 mm 4,0+0,2
Vodotésnost 1928 metoda B kPa pfi 200 kPa vyhovuje
Propustnost vodnich par 1931 V] >28 000
Reakce na ohen 13501-1 trida E
Tahové vlastnosti: Pevnost podélna 1200+200

—— N/50mm

pricna 12311-1 14004200
Tahové vlastnosti: Taznost podélna % 1315

pFicna 1345
Odolnost protrzeni dfiku hiebiku 12310-1 N 250450
Pevnost spoje 12317-1 N/50mm 12004200
Ohebnost za nizkych teplot 1109 °C -15 -25
Odolnost proti stékani za vyssich teplot 1110 °C 100 110
Ctovérli ’ ohebnost 1926 o pfi —15°‘C pfi -25°'C
pfi umélém 1109 vyhovuje vyhovuje
?térnutl’ stékavost 1296 o pfi 100‘?C pfi 110‘TC
jen teplo 1110 vyhovuje vyhovuje
Odolnost proti statickému zatizeni 12730 metoda A kg 5
Odolnost proti narazu 12691 mm 1000
Protiradonova zabrana charBIT® ELAST G S40
protokol ¢. 124029/2013 v pasu soudinitel 5 1,4x10™"

ve spoji difiize D m°/s 1,9x10™

Neobsahuje slozky a pfisady povaZované za nebezpecné
Uvedené hodnoty jsou stanoveny statisticky a mohou vykazovat tolerance.
MNOZSTVI ASFALTOVE HMOTY VYHOVUIJE CSN 73 0605-1
Vyrobce: tel.: +420 494 383 431
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